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ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Giunti saldati
O&I

Esame macroscopico e microscopico delle saldature UNI EN ISO 17639:2013

Prove non distruttive delle saldature - Controllo con liquidi penetranti UNI EN ISO 3452-1: 2013; EC1:2014

Prove non distruttive delle saldature - Controllo con particelle magnetiche UNI EN ISO 17638:2016

Prove non distruttive delle saldature - Controllo radiografico UNI EN ISO 17636-1:2013*

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Giunti saldati in materie termoplastiche (PE)
O&I

Prova di cedimento UNI EN 12814-4:2018

Prova di decoesione UNI EN 12814-4:2018

Prova di flessione UNI EN 12814-1:2001

Prova di trazione ISO 13953:2001,
UNI EN 12814-2:2001

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici ferrosi  laminati, fusi e forgiati
O&I

Analisi chimiche con metodo a prescarica ad alta energia (HEPS) - solo
materiali ferrosi

IIS-LSP-301-P rev.1 (2018)

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici ferrosi e non ferrosi laminati, fusi e forgiati
O&I

Prova di durezza Vickers UNI EN ISO 6507-1:2018

Prova di resilienza  su provetta Charpy (con intaglio a V  da -66°C a + 40°C) UNI EN ISO 148-1:2016

Prova di trazione UNI EN ISO 6892-1:2016

Prove distruttive sulle saldature - Prove di piegamento UNI EN ISO 5173:2012

Denominazione della prova / Campi di prova Metodo di prova

Materiali metallici ferrosi e non ferrosi, saldati, laminati, fusi e forgiati
O&I

Prove meccaniche della frattura su materiali metallici BS 7448-1:1991, ISO 12135:2016, ISO
15653:2018, ASTM E399:12e3, ASTM
E1820:2015

UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
EN = European Committee for Standardization
ISO = International Organization for Standardization
BS: Norme del British Standards Institution
ASTM: American Society for Testing and Materials
IIS-LSP: Metodo Interno

Legenda

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.

L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco


